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Test No  1391
HRN ISO 6892, Material: Plastika
Supplier: EVSYS 2025-09-05
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mm

b
mm
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A
%

E
GPa

1391 2025/EVSYS S T1 8.000 8.000 64.00 45.00 8.785 9.949 7.134 9.992 0.639 3.689 1.639


